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UNE-EN ISO 10545-2

UNE-EN ISO 10545-3

UNE-EN ISO 10545-4

UNE-EN ISO 10545-6

UNE-EN ISO 10545-9

UNE-EN ISO 10545-12

UNE-EN ISO 10545-13

DIN-51130

DIN-51097

UNE-ENV-12633: 2003

GARANTIZADO / GUARANTEED
GARANTI / ГАРАНТИРОВАННО

≤ 3 %

≥ 23 N/MM2

≥ 2000N

≤ 275 MM3

GARANTIZADO / GUARANTEED
GARANTI / ГАРАНТИРОВАННО

GARANTIZADO / GUARANTEED
GARANTI / ГАРАНТИРОВАННО

UA / ULA / UHA

R12

GRUPO C / C GROUP

CLASE 3

DIMENSIONES / DIMENSIONS AND SURFACE 
QUALITY DIMENSIONS / РАЗМЕРЫ

ABSORCIÓN DE AGUA / WATER ABSORPTION 
ABSORPTION D’EAU / ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN / MODULUS OF RUPTURE 
RÉSISTANCE À LA FLEXION / СОПРОТИВЛЕНИЕ Н

FUERZA DE ROTURA / BREAKING STRENGTH 
RÉSISTANCE À LA RUPTURE НА ИЗГИБ

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA / DEEP ABRASION RESISTANCE
RÉSISTANCE À L’ABRASION / СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ ПОВЕРХНОСТИ

RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO / THERMAL SHOCK RESISTANCE RÉSISTANCE 
AUX VARIATIONS THERMIQUES / СТОЙКОСТЬ К ТЕПЛОВЫМ ПЕРЕПАДАМ

RESISTENCIA A LA HELADA / FROST RESISTANCE 
RÉSISTANCE AU GEL / МОРОЗОСТОЙКОСТЬ

RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS / CHEMICAL RESISTANCE RÉSISTANCE 
AUX PRODUITS CHIMIQUES / СТОЙКОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ХИМИКАТОВ

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (PIÉ CALZADO) /ANTI-SLIP 
RESISTANCE (FOOTWEAR) RÉSIST. AU GLISSEMENT (PIED CHAUSSÉ) 
/ СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ (ЕСЛИ ХОДИТ ОБУТЫМ)

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (PIE DESCALZO) / ANTI-SLIP 
RESISTANCE (BAREFOOT) RÉSISTANCE AU GLISSEMENT (PIED UN) 
/ СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ (ЕСЛИ ХОДИТЬ БОСИКОМ)

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (C.T.E.) / ANTI-SLIP RESISTANCE RÉSISTANCE AU 
GLISSEMENT (C.T.E.) / СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ (C.T.E.)

NORMA / TEST DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION RESULTADOS / RESULTS


